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Przewodd polietylenowy 10x7, naturalny, rolka 100 m

Numer artykutu SKU:
PL10X7NATUR-100

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

<& AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przewody polietylenowe PL Air-Com

Przewody polietylenowe PL Air-Com to lekkie i ekonomiczne przewody wykonane z LD-PE, przeznaczone do prostych zastosowan przemystowych oraz instalacji, w ktérych
istotna jest podwyzszona odpornosé chemiczna materiatu. Polietylen wykazuje bardzo dobrg odpornosé na wode, kwasy i zasady, a niewielka masa przewodoéw utatwia
wykonywanie rozbudowanych potaczen przewodowych.

Rodzina PL obejmuje wiele $rednic i wersji kolorystycznych. Poszczegdlne warianty réznia sie réwniez cisnieniem roboczym i minimalnym promieniem giecia, dlatego
parametry te nalezy zawsze sprawdzac dla wybranego wymiaru przewodu.

Najwazniejsze wtasciwosci przewodéw PL

» materiat: LD-PE (polietylen o matej gestosci),

e niewielka masa,

¢ bardzo dobra odpornosé chemiczna,

¢ odpornos$¢ na wode, kwasy i zasady,

¢ odpornos$c¢ udarowa,

e duza wytrzymatos¢ na roztwory soli,

* mozliwos$¢ stosowania w prowadnikach kablowych,
e twardos$¢: 45 Shore D,

 standardowa dtugos¢ rolki: 50 m,

* wiele dostepnych srednic i koloréw.

Przewody polietylenowe PL nie sg przewodami odpornymi na zatamywanie. Polietylen ma réwniez tendencje do trwatego odksztatcania sie podczas obrébki. Wtasciwosci te
nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania trasy przewodu, jego ciecia oraz doboru sposobu potaczenia.
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Odpornos¢ chemiczna przewodoéw polietylenowych

Jedna z najwazniejszych wtasciwosci przewodéw PL jest bardzo dobra odpornosé chemiczna polietylenu. Przewody s3 odporne na wode, kwasy i zasady, a takze wykazuja
duza wytrzymatosé na roztwory soli. Dzieki temu moga by¢ stosowane nie tylko w prostych instalacjach technicznych, ale réwniez w aplikacjach stawiajacych wieksze
wymagania w zakresie odpornosci chemicznej.

Przy kontakcie z substancjami chemicznymi nalezy jednak sprawdzi¢ kompatybilno$¢ LD-PE z konkretnym medium. O mozliwosci zastosowania decyduje nie tylko rodzaj
substancji, ale réwniez jej stezenie, temperatura oraz czas kontaktu z przewodem.

Temperatura pracy i wptyw temperatury na ci$nienie

Zakres temperatury przewoddéw PL wynosi od -10°C do +60°C. Wzrost temperatury powoduje jednak zmniejszenie dopuszczalnego wykorzystania cisnienia roboczego
przewodu.

Orientacyjny stopien wykorzystania cisnienia w zaleznosci od temperatury wynosi:

* do +20°C: 100%,
+30°C: 83%,
+40°C: 72%,
+50°C: 64%,
+60°C: 57%.

Oznacza to, ze wartosci ci$nienia roboczego podawanych dla poszczegdlnych wymiaréw nie nalezy stosowac bez uwzglednienia temperatury. Przyktadowo przewéd, ktérego
ci$nienie robocze przy temperaturze odniesienia wynosi 10 bar, przy +40°C powinien by¢ obcigzany maksymalnie w okoto 72% tej wartosci, czyli okoto 7,2 bar.

Cisnienie robocze zalezy od wymiaru przewodu

Przewody PL nie maja jednego wspdlnego cisnienia roboczego. Dopuszczalna wartosc zalezy od $rednicy zewnetrznej, $rednicy wewnetrznej i wynikajacej z nich grubosci
$cianki konkretnego wariantu.

Dlatego podczas doboru przewodu do instalacji ci$nieniowej nalezy sprawdzi¢ parametr dla wybranego wymiaru, a nastepnie uwzgledni¢ wptyw temperatury pracy.
Dopuszczalne cis$nienie catej instalacji jest dodatkowo ograniczone przez element o najnizszym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym, np. przewdd, ztaczke lub inny element
przytaczeniowy.

Srednica zewnetrzna i wewnetrzna przewodu

Wymiary przewodéw PL podawane sa jako érednica zewnetrzna x érednica wewnetrzna. Przyktadowo oznaczenie 4 x 2 mm oznacza przewdd o érednicy zewnetrznej 4 mm i
érednicy wewnetrznej 2 mm.
« $rednica zewnetrzna jest istotna przede wszystkim przy doborze odpowiedniej ztaczki i
elementéw mocujacych,
« $rednica wewnetrzna okresla przekrdj dostepny dla przeptywajacego medium i ma wptyw na
mozliwosci przeptywowe instalacji.

Nie nalezy wiec wybiera¢ przewodu wytacznie na podstawie srednicy zewnetrznej. W instalacjach wymagajacych okreslonego przeptywu nalezy réwniez uwzglednic srednice
wewnetrzng, dtugosé przewodu i pozostate elementy tworzace uktad.
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Minimalny promien giecia
Minimalny promien giecia jest parametrem zaleznym od wymiaru przewodu. Nalezy go uwzgledni¢ podczas prowadzenia instalacji, szczegélnie w miejscach, w ktérych

przewdd zmienia kierunek.

Przewody PL nie sg odporne na zatamywanie i moga ulegac trwatym odksztatceniom. Z tego wzgledu nie nalezy prowadzi¢ ich w zbyt ciasnych tukach ani wymuszaé
gwattownej zmiany kierunku. Odpowiedni promien giecia pomaga ograniczy¢ ryzyko deformacji przekroju przewodu i wynikajacego z niej ograniczenia przeptywu.
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Przewody PL do prowadnikéw kablowych

Przewody moga by¢ stosowane w prowadnikach kablowych. W aplikacjach ruchomych nalezy jednak prawidtowo dobraé¢ wymiar przewodu, promient prowadzenia i sposéb
jego utozenia oraz przestrzega¢ parametrow konkretnego wariantu.

Przewdd powinien mie¢ zapewniong przestrzenn umozliwiajaca ruch bez nadmiernego $ciskania, rozciggania i zatamywania. Ma to szczegdlne znaczenie ze wzgledu na
charakterystyczna dla polietylenu mozliwos$¢ powstawania trwatych odksztatcen.

Ciecie przewodéw polietylenowych

Przewody PL nalezy przecina¢ ostrym obcinakiem do przewodéw. Jest to szczegdlnie istotne ze wzgledu na podatnos$c¢ materiatu na odksztatcenia podczas obrébki.

Prawidtowo wykonane, prostopadte ciecie ogranicza deformacje koricowki i utatwia pézniejsze wykonanie potaczenia. Nieodpowiednie narzedzie moze sptaszczy¢ lub
zdeformowac przewdd, co utrudnia jego prawidtowe zamocowanie i uszczelnienie.

Dobér ztaczek do przewodéw PL

Ze wzgledu na mozliwos$¢ odksztatcania polietylenu i ograniczone sity powrotne materiatu nie kazda ztaczka wtykowa bedzie odpowiednia do przewodéw PL. Rodzaj
potaczenia nalezy dobrac do konstrukcji i wymiaru przewodu.

Do przewodéw tego typu moga by¢ stosowane odpowiednio dobrane ztaczki skrecane z nakretka, ztaczki zaciskowe oraz wybrane systemy ztaczek wtykowych przeznaczone
do wspétpracy z przewodami polietylenowymi. W zaleznos$ci od rodzaju potaczenia moze by¢ réwniez wymagane zastosowanie tulei wzmacniajace;j.

Przed zastosowaniem konkretnej ztaczki nalezy sprawdzi¢ jej kompatybilno$¢ z przewodem LD-PE o danej Srednicy zewnetrznej i wewnetrznej.

Kolory przewodéw polietylenowych PL

Przewody dostepne sa w réznych wersjach kolorystycznych, m.in. naturalnej, czarnej, niebieskiej, czerwonej i zéttej. Dostepnos¢ konkretnego koloru zalezy od wybranego
wymiaru.

Kolorem standardowym jest naturalny i powinien by¢ stosowany w pierwszej kolejnosci. R6zne kolory moga by¢ wykorzystywane réwniez do wizualnego rozréznienia
obwodéw i funkcji poszczegdlnych przewoddw w maszynie lub instalacji.

Wersja naturalna i zgodnos$¢ surowca z FDA

W przypadku przewoddw w kolorze naturalnym zastosowany surowiec LD-PE jest zgodny z wymaganiami FDA 21 CFR 177.1520(c).

Informacja ta dotyczy surowca stosowanego w wykonaniu naturalnym i nie powinna by¢ automatycznie rozszerzana na pozostate wersje kolorystyczne. Jezeli przewdd ma by¢
stosowany w aplikacji wymagajacej okreslonych dopuszczen materiatowych, nalezy dobra¢ wtasciwy wariant i zweryfikowaé wymagania catego uktadu.

Dtugosé rolki 50 m

Standardowa dtugosc rolki przewoddw PL wynosi 50 m. Poszczegdlne warianty moga by¢ dostepne rowniez jako przewdd sprzedawany na metry, co umozliwia dopasowanie
zamawianej dtugosci do wykonywanej instalacji.

Jak dobra¢ przewéd polietylenowy PL?

Przy wyborze odpowiedniego wariantu nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim:

 Srednice zewnetrzng i wewnetrzna przewodu,

e wymagany przeptyw,

« ciSnienie robocze konkretnego wymiaru,

e temperature pracy i wynikajace z niej obnizenie dopuszczalnego cisnienia,

* rodzaj transportowanego medium,

e zgodnos$¢ chemiczng LD-PE z medium,

e minimalny promien giecia,

¢ sposob prowadzenia przewodu, w tym ewentualng prace w prowadniku kablowym,
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 rodzaj zastosowanych ztaczek,
* kolor przewodu i ewentualne wymagania materiatowe.

Przewody polietylenowe PL Air-Com

Przewody PL Air-Com tacza niewielka mase z bardzo dobra odpornoscia chemiczna polietylenu. Sa dostepne w wielu wymiarach i kolorach, dzieki czemu mozna dopasowac je
do réznych instalacji przemystowych i technicznych.

Przy doborze szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na cisnienie robocze wtasciwe dla konkretnego wymiaru, temperature pracy, minimalny promien giecia oraz sposéb wykonania
potaczen. Ze wzgledu na wtasciwosci LD-PE istotne jest rowniez prawidtowe ciecie przewodu i zastosowanie ztaczek odpowiednich do przewodéw polietylenowych.

Zobacz nasz videoporadnik o przewodach polietylenowych

DANE TECHNICZNE
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